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Capaver®
Glasgewebe K

Klassisches (K), unbehandeltetes, jedoch impregniertes Glasgewebe fir innen.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck Capaver Glasgewebel K ist ein Wandbelag aus natiirlichem Material das angestrichen werden kan und
besonders geeignet is auf Wande innen.
Durch die Variation von Design, Type, Farbton, Glanzgrad und Technik der Beschichtung kénnen mit
Capaver Glasgeweben hoch attraktive, wertvolle und individuelle Wandoberflachen erzielt werden. Bei
Anderungswunsch von optischem Erscheinungsbild oder neuen Nutzungsanforderungen an
Oberflachen kénnen diese einfach, schnell und wirtschaftlich durch bedarfsgerechte Beschichtung
realisiert werden.

Eigenschaften @ Sehr deutliche Struktur
I Schwillt nicht und verrottungsfest
@ Dimensionsstabil
I RiBUberbriickend

Materialbasis Capaver Glasgewebe (K) sind aus rein mineralischen Glasfasergarnen hergestellt.

Lieferbare Typen Produkt Struktur Gewicht per m? | Dimension Rolle Ansatz
1100 K fijn ca. 1359 50xca.1m
1132 K fijn-midden ca. 1559 50xca.1m
1142 K fijn-midden ca.110g 50xca.1m
1152 K fijn ca. 1459 50xca.1m
2120 K strepen midden ca. 180 g 25xca.1m
2165 K visgraat midden ca.195¢g 25xca.1m ->11,6 cm
2170 K grof ca. 180 g 25xca.1m
2180 K dubbele draad grof ca. 200 g 25xca.1m
2410K midden ca. 1959 25xca.1m
2440 K diagonaal midden ca. 1759 25xca.1m ->11,5¢cm
2460 K ruiten midden ca.190 g 25xca.1m ->18,5cm
3185 K dubbele draad, super grof ca.240g 25xca.1m

Verpackung/GebindegréBen 1 Rolle pro Dose

Lagerung Trocken.

Technische Daten @ Flachengewicht: Sehe Tabelle

Ergénzungsprodukte I Capaver CapaColl GK
@ Wandfarben von Caparol

CAPAROL
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Hinweis

Eignung geman
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

Geeignete Untergriinde

Untergriinde

Untergrundvorbereitung

Auftragsverfahren

Capaver Glasgewebe (K) sind aus Glasfasern mit einem Durchmesser > 5 um hergestellt und dadurch
nicht lungengangig. Trotz héchster Einbindung der Glaspartikel kénnen diese durch Zuschneiden der
Gewebe in sehr begrenztem Umfang freigesetzt werden und bei hautsensiblen Personen Juckreiz
hervorrufen, der nach Beendigung der Klebearbeiten abklingt. Grundsétzlich werden nach der
Beschichtung keine Glasfasern mehr freigesetzt. Personen, welche sensibel auf Glasfasern reagieren,
empfehlen wir wahrend der Tapezierarbeiten entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Hinweis
Die innere Struktur der Garne fihrt in Verbindung mit einer umweltfreundlichen Appretur zu hoher
Nassbestandigkeit, einer geschlossenen Gewebeoberflache, hoher Geschmeidigkeit und
Hautvertraglichkeit wahrend der Verarbeitung.

Bautechnische RiBe kénnen mit Capaver Gewebe K nicht dauerhaft Gberbrickt werden.

innen 1 innen 2 innen 3 auBen 1 auBen 2

+ + ¢} - -

(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet

Innenflachen aus mineralischen Putzen der Mértelgruppe PI, Pl und PllI, Gips- und Fertigputze der
Mértelgruppe PI1V, Gipskarton, Gipsbauplatten, Betonflachen.

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfahig, sauber, eben und frei von trennenden Substanzen sein.

Far die Vorbereitung sehe “Untergriinde und deren Vorbereitung”.
Die untere Temperaturgrenze fiir die Verarbeitung betragt +5 °C fiir Luft und Untergrund.

Bei Flachen mit starker Streiflichtwirkung oder besonderer Beleuchtungssituation kann die
Untergrundvorbereitung erhdhten Anforderungen unterliegen. Bitte entsprechende Merkblatter des
Bundesverband der Gipsindustrie (BVG) beachten.

Kleben:
Klebstoff im Rollenauftrag:

Capacoll GK voll und gleichmaBig mit einer 18 mm Florrolle auftragen und je nach értlichen
Temperaturverhéltnissen 1-2 Bahnen vorlegen.

Achtung! Achten Sie besonders darauf, dass der Kleber mdéglichst gleichmaBig verteilt ist, da
Anhaufungen von Kleber unter dem Gewebe das abschlieBende Oberflachenbild negativ
beeinflussen kénnen.

Klebstoffauftrag in Spritzverarbeitung:

CapaColl VK kann mit Airlessgeraten auf die Wand gebracht werden.

CapaColl GK sollte hierzu je nach értlicher Gegebenheit mit 20 % Wasser verdinnt werden.
Wichtig! Beim Spritzverfahren ist besonders auf den empfohlenen Materialverbrauch und die
gleichmaBige Verteilung zu achten, so dass nicht zuviel Kleber auf den Untergrund gebracht wird.
Tipp! Fur detaillierte Informationen zum Spritzen von CapaColl beachten Sie das entsprechende
Spritzdatenblatt im Downloadbereich oder in unserem Handbuch der Spritztechnologie.

Klebstoffauftrag mit dem Tapeziergerat:

CapaColl VK ist sehr geeignet fiir dem Tapeziergerat. Bei CapaColl GK dieser vor Ort verdiinnen
mit 20 % Wasser. Die Gewebestrukturen 1100, 1142 und 1152 kénnen nicht mit dem Tapeziergeréat
aufgetragen werden.

Einbettung/Verklebung:

Achten Sie drauf daB die Rickseitenmarkierung auf die Wand aufgetragen wird

Zur Vermeidung von Strukturunterschieden niemals gestirzt oder seitenverkehrt verkleben
Achtung! Die Bahnen mussen im Nahtbereich dicht gestoBen sein. Dies darf aber nicht dazu
fihren, dass es im StoBbereich zu einer Aufwdlbung und damit einem schlechten Nahtbild kommt
Wichtig! auf Augenhéhe darauf achten, daB3 die horizontale Gewebesgtruktur von den
verschiedenen Bahnen gleich laufen um so ein welliges Endresultat zu vermeiden.

Manche Gewebe haben einen Ansatz, bitte bei Auftrag beachten

Die verklebten Bahnen werden mit einem Tapezierspachtel vollflachig und blasenfrei an den
Untergrund angedriickt. Uberstande werden unter Fixierung der Kanten mit dem Tapezierspachtel
abgeschnitten.

Tip! Bei der Verklebung im Bereich von lotrechten AuBenecken ist das Gewebe mindestens 10 cm
um die Ecke herumzufihren. GberschufB an Leim entfernen mit einem feuchten Tuch. Geringe
Unebenheiten kénnen vorsichtig abgeschliffen werden.
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Beschichtungsaufbau

Trocknung/Trockenzeit

Hinweis

Zwischenbeschichtung:

Die Zwischenbeschichtung bildet die Basis flr eine einwandfreie Schlussbeschichtung. Nach
Trocknung des Wandbelages wird die Zwischenbeschichtung passend zur Schlussbeschichtung
ausgefihrt.

Schlussbeschichtung:

Die Auswahl der geeigneten Schlussbeschichtung richtet sich nach dem geforderten
Beanspruchungsund Glanzgrad. Beschichtungen grundsétzlich nass in nass ausfiihren. Dies gilt auch
fir Beschneidebereiche.

Verklebte Bahnen vor Beschichtung durchtrocknen lassen.

Capaver-Wandbelage werden stets vor Verlassen des Werks sorgféltig geprtift. Vereinzelte
produktionsbedingte Fehler kdnnen vorkommen. Diese sind an den Schnittkanten gekennzeichnet und
durch entsprechende Zugaben ausgeglichen. Solche Fehler berechtigen nicht zu einer Reklamation.
Gundsatzlich ist wahrend des Zuschneidens/Tapezierens der Bahnen auf Fehlerfreiheit des
Wandbelages zu achten. Im Falle von méglichen Reklamationen miissen die Chargen-/
Kontrollnummer und Artikelnummer/-bezeichnung bereitgehalten werden. Diese befinden sich auf dem
Originalkarton des Wandbelages. Beanstandungen nach erfolgter Verklebung von mehr als 10
Bahnen kénnen nicht anerkannt werden.

Grundsitzlich soll die gekennzeichnete Innenseite einer Rolle zur Wand hin geklebt werden.
Die spatere Sichtseite ist auf der Rolle nach auBen gewickelt. Zur Vermeidung von
Strukturunterschieden niemals auf einer Flache gestiirzt oder seitenverkehrt verkleben.
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Gutachten Testrapporte auf Anfrage.
Entsorgung Geman ortliche Gesetzgebung.
CE-Kennzeichung CE: 11 CAP-15102-000891: EN 15102:2011

Technischer Beratungsservice DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be
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Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objekibedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen.
Giltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Giber die Aktualitat dieser Fassung auf www.caparol.be.
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